/ ACEROCORTE LEVANTE
78 2010
B

BARRA CROMADA

F-114

C. 0'40 - 0'46 Mm 0'50-0'80 $i 0115 0'40

Ciclo de produccion del cromado:

1. Control de calidad: inspeccion del acero rectificado.
2. Cromado en continuo

3. Pulido: rectificado

4. Control de calidad de Ia capa de cromo

5. Embalaje protector de superficie

Diametros comerciales:
O8smm-0160 mm




